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Typpriufung von Mauerziegeln
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und DIN V 20000-401 / Juni 2005

Durch den Antragsteller

Rote U-Mauerziegel, Kategorie |,
far Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Deklarierte Werte nach DIN EN 771-1:
Lange: 250 mm, Breite 120 mm, Héhe: 65 mm
Grenzabmale: Klasse MaRspanne: NPD

Mittlere Druckfestigkeit: 2 16 N/mm? (nicht normiert)
Brutto Trockenrohdichte: 1800 kg/m®

Abweichung Rohdichte: Klasse

Dauerhaftigkeit: Klasse

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen Klasse

Einstufung entsprechend DIN V 20000-401 und
Kennzeichnung nach DIN 105-100 / Januar 2012
"Vormauer-Vollziegel, ungelocht

vMz 10 — 1,8 — 250 x120 x 65 mm"

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen Klasse
Werksbez.: "2.2.18 Wasserstrichziegel rot bunt RF"
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es darf nur ungekirzt und ohne Zusatze vervielfaltigt werden; auszugsweise Wiedergabe bedarf der Zustimmung der Prifstelle.
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1. Durchfiihrung der Untersuchungen
Die Prufung der Ziegel wurde entsprechend der Prifvorschriften nach DIN EN 772-1 bis DIN
EN 772-21 und DIN V 52 252-3 vorgenommen.

Bei der Bewertung der Prifergebnisse werden folgende vom Hersteller angegebenen MaRe
und Klassen zugrunde gelegt.

2. Deklarationen des Herstellers
2.1 Deklarationen des Herstellers nach DIN EN 771-1

Deklarierte SollmalRe: Nennlange: 250 mm - Nennbreite: 120 mm - Nennhéhe: 65 mm

Deklarierte Toleranzklasse T2 fur Abweichungen von den SollmaRen:
Lange: £ 4 mm, Breite: £ 3 mm, Hoéhe: £ 2 mm

Deklarierte Toleranzklasse fir MalRspanne: NPD
Deklarierte Brutto-Trockenrohdichte: 1800 kg/m®

Anforderung Klasse Prifung nach
Grenzmale T2 DIN EN 772-16
MaRspanne NPD DIN EN 772-16
Trockenrohdichte Abweichung D1 DIN EN 772-13+3
mittlere Druckfestigkeit (nicht normiert) > 16 N/mm? DIN EN 772-1
Kategorie |

Wasseraufnahme e DIN EN 772-21
Gehalt an aktiven Iéslichen Salzen S2 DIN EN 772-5
Dauerhaftigkeit: Eignung fur stark an- E2 DINV 52 252-3 /

greifende Umgebung Februar 2005

2.2 Weitere Deklaration des Herstellers nach DIN EN 771-1, deren Uberpriifung nicht im
Prifauftrag enthalten ist.

Brandverhalten: Euro Klasse A1
Wasserdampfdurchlassigkeit nach: DIN EN 1745 Tabelle A1

2.3 Deklarationen nach DIN V 20000-401

Ziegelart: Vormauer-Vollziegel, ungelocht
Druckfestigkeitsklasse: 10
Rohdichteklasse: 1,8

Minimaler Einzelwert der Brutto-Trockenrohdichte: 1,51 kg/dm3
Maximaler Einzelwert der Brutto-Trockenrohdichte: 1,90 kg/dm?®
Kurzzeichen: vMz 10— 1,8 — 250 x 120 x 65 mm

2.4 Zusatzliche Deklaration nach DIN 105-100 / Januar 2012

Gehalt an aktiven I6slichen Salzen: Klasse S3
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3. Bestimmung der MaRabweichungen nach DIN EN 772-16 / 2011
und der Trockenrohdichte nach DIN EN 772-13 / 2000 unter Anwendung
der 772-3 / 1998 (Unterwasserwéagung)

Probe Abmessungen Gewicht Trockenrohdichte
Nr. Lange Breite Hohe trocken Brutto Netto
[mm] [mm] [mm] [a] [kg/m?] [kg/m?]
1 252,0 121,5 67,0 3703 1805 1874
2 250,5 123,56 65,5 3609 1781 1863
3 2515 123,5 65,5 3611 1775 1861
4 252,0 128,0 65,0 3636 1805 1869
5 251,56 122,5 66,5 3665 1789 1860
6 252,0 124,5 65,5 3615 1759 1843
7 251,86 122,5 65,5 3642 1805 1876
8 2825 121,86 65,0 3639 1825 1882
9 2525 123,58 66,0 3602 1750 1831
10 253,56 122,5 65,5 3645 1792 1853
Mittelwert 252 123 66 3637 1789 1861
Kleinstwert 250,5 121,5 65,0 1750
GroRtwert 258,5 124,5 67,0 1825
MaRspanne 3,0 3,0 2,0
Sollwert 250 120 65
Abweichung 2 < 1
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4. Bestimmung der Druckfestigkeit nach DIN EN 772-1, 2011

Die Proben wurden entsprechend DIN EN 772-1 Abschnitt 7.2.5 mit Mértel abgeglichen und
nach ausreichender Lufthartung (> 90 % Luftfeuchte) nach Abschnitt 7.3.2 a vor der Prifung

durch 14-tagige Luftlagerung (> 15 °C und < 65 % relative Luftfeuchte) konditioniert.

Die Steindruckfestigkeit wurde nach DIN V 20000-401, Juni 2005 ermittelt.

(Formfaktor 0,8)

Abmessungen Normierte | Steindruckfestigkeit
Probe | Lange | Breite Hoéhe Bruchlast | Festigkeit | Festigkeit fst
Nr. nach Abgleichen (EN 772-1) Formfaktor: 0,8
[mm] | [mm] [mm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
1 1252,0(121,5 71 652 21,3 17,8 17,0
2 ]250,5(123,5 71 517 16,7 13,9 13,4
8 |251,5|123,6 72 510 16,4 13,7 13,1
4 |252,01123,0 71 549 17,7 14,7 14,2
5 1251,5(122,5 71 486 15,8 13,1 12,6
6 [252,0(124,5 712 437 13,9 11,6 11,1
7 1251,5(122,5 71 505 19,3 16,0 15,4
8 1[252,5/121,5 71 615 20,0 16,6 16,0
g [252,5|123,5 73 450 14,4 12,0 11,5
10 |2563,5]|122,5 74 449 14,4 12,2 11,5
Mittelwert [N/mm?] 17,0 14,2 13,6
kleinster Einzelwert [N/mm?] 13,9 11,1
Variationskoeffizient [%] 14,2

5. Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern
nach DIN V 52 252-3 / Februar 2005

5.1 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bei diesem Verfahren werden die Frost-Tau-Wechsel, wie sie an Verblendmauerwerk in der
Natur auftreten, nachgeahmt. Eine mit Zementmortel hergestelite ca. 0,3 m? groRe Prufwand,
bestehend aus ganzen und halben Ziegeln, wird nach 1-wdchiger Wasserlagerung an ihrer
Sichtseite abwechselnd durch Aufblasen von Kaltluft befrostet und durch Berieselung mit
Wasser aufgetaut. Die Frost-Tau-Wechsel werden so lange wiederholt, bis sich deutliche
Schéden an den Proben zeigen bzw. bis 100 Frost-Tau-Wechsel erreicht sind.
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Durch eine intensive Befrostung zu Begihn und nachfolgendes kurzzeitiges Antauen wird eine

oberflachennahe Beanspruchung erzeugt.

Vor Beginn der Prifung wird an den einzelnen Ziegelproben die Wasseraufnahme bei

1-tagiger Wasserlagerung bestimmt.

Das Frostprifverfahren entspricht im Wesentlichen dem européischen Verfahren nach CEN /

TS 772-Teil 22 (Sept. 20086). (Prufkorper mit Mértelfugen, 100 Frost-Tau-Wechsel)

5.2 Bestimmung der Wasseraufnahme

Gewicht Wasseraufnahme Wasseraufnahme
(1 Tag Wasserlagerung) | (1 Tag Wasserlagerung)
Probe trocken nass DIN V 52 252-3 DIN EN 772-21
Nr. My My, MMy
]} ] [l [M-%] [M-%]
1 3662 4068 406 11,1 11
2 3700 4124 424 11,5 11
3 3703 4117 414 11,2 11
4 3664 4060 396 10,8 11
5 3643 4051 408 11,2 11
6 3598 4003 405 11,3 11
7 3608 4014 406 11,3 11
8 3645 4085 440 12,1 12
9 3664 4098 434 11,8 12
10 3654 4077 423 11,6 12
11 3661 4065 404 11,0 -
12 3613 3997 384 10,6 -
13 3688 4075 387 10,5 -
14 3659 4052 393 10,7 -
15 3681 4081 400 10,9 -
16 3635 4038 403 11,1 -
17 3669 4056 387 10,5 -
18 3691 4070 379 10,3 -
19 -
20 -
Mittelwert| 11,1 11
5.3 Ergebnis

Nach 100 Frost-Tau-Wechseln waren an den Proben keine mit bloRem Auge wahrnehmbare

Veranderungen, wie Risse, Absplitterungen oder Abbl&tterungen zu erkennen.
Die Proben haben die Frostpriifung nach DIN VV 52 252-3 / Februar 2005 bestanden.
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6. Bestimmung der anfinglichen Wasseraufnahme nach DIN EN 772-11 / 2011
und DIN EN 771-1/ 2011

Die Prufung der Ziegel wurde entsprechend der Prifvorschrift nach DIN EN 772-11 und DIN

EN 771-1 Punkt 5.3.8 vorgenommen.

Es wurden ganze Mauerziegel fur die Prifung verwendet.

Abmessungen Gewicht Anfangliche
Probe der Prufflache Wasseraufnahme

Nr. Lange Breite trocken nass DIN EN 772-21

[mm] [mm] [g] [d] [kg / (m” « min)]
1 252,0 121,5 3703 3828 4.1
2 250,5 1285 3609 3729 3,9
3 251,5 128,5 3611 3735 4,0
4 252,0 123,0 3636 3748 3,6
B 251,56 122,5 3665 3769 34
6 252,0 124,5 3615 3713 3.1
7 251,5 1225 3642 3767 4.1
8 2525 121,5 3639 3763 4,0
9 2525 123,5 3602 3707 34
10 253,5 122,5 3645 3770 4,0
Mittelwert 3,8
Kleinstwert 1
Groltwert 41

Der ermittelte Mittelwert der Priifung ergab eine anfangliche Wasseraufnahme von
3,8 kg / (m” * min).

7. Bestimmung des Gehaltes an aktiven I6slichen Salzen gemaR DIN EN 772-5

7.1

7.2

Aufgabenstellung

Der Gehalt an aktiven Iéslichen Salzen in den Ziegeln wird entsprechend DIN EN 772-5 / 2002
bestimmt. Dabei wird ein Uberkopfschittler eingesetzt.

Durchfiihrung der Untersuchungen

Die Probenvorbereitung wurde gemal® DIN EN 772-5, Abschnitt 7.1 durchgefihrt. Die Ex-
traktion erfolgte mit je 20 g aufbereitetem Ziegelmehl in 200 ml entmineralisiertem Wasser
60 Minuten lang im Uberkopfschiittler mit einer Drehzahl von 30 + 3 U/min™.

Die Elemente Natrium, Na" und Kalium, K" wurden flammenfotometrisch und Magnesium,
Mg2+ durch komplexometrische Titration mit Titriplex 11l (EDTE-L&sung) analog DIN EN 772-
5, Abschnitt 10 bestimmt.
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7.3 Ergebnisse: (Mittelwerte aus Doppelbestimmungen)

Analysenergebnisse M-%
Natrium (Na") 0,0023
Kalium (K" 0,0008
Magnesium (Mg®") 0,0012

Daraus ergibt sich M-%
Summe Natrium- und Kaliumgehalt
(Na® + K 0,00
Magnesiumgehalt
(Mg™) 0,00

7.4 Beurteilung

Die europaische Mauerziegel-Norm DIN EN 771-1 / 2011 sieht folgende Klassengrenzwerte
fur den Gehalt an aktiven Iéslichen Salzen vor:

Maximal zulassiger Salzgehalt (M-%)
Klasse Na" + K Mg**
SO keine Anforderung keine Anforderung
S1 0,17 0,08
S2 0,06 0,03

Die Klasse mit den strengsten Anforderungen nach DIN EN 771-1 ist die Klasse S2,
diese wird erflllt.

In DIN 105-100 wird eine zusatzliche Klasse S3 mit folgenden Anforderungen

definiert:
Tabelle A 10: Maximal zuldssiger Salzgehalt (M-%)
Klasse Na" + K Mg**
S3 0,02 0,01

Auch diese Anforderungen der Klasse S3 sind erfullt.

In DIN 105-100 wird eine 5-stiindige Extraktionszeit gefordert. Hier wurde ent-
sprechend DIN EN 772-5 eine einstindige Extraktion durchgefihrt. In
Vergleichsuntersuchungen beim Keramlabor wurde nachgewiesen, dass sich
der Zeitunterschied bei den Ergebnissen nicht auswirkt.

Hinweis:
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8. Vergleich der Messergebnisse mit den Anforderungen
nach angegebener Deklaration des Herstellers

8.1 Anforderungen nach EN 771-1

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
Lange + ja
Grenzabweichungsklasse T2 BreigtJe + g mm : g 2m }a
Mittelwert Hohe + 2mm + 41 Fii ja
Lange - -- -
MaRspanne, Klasse NPD Breite -- - --
Hoéhe - - --
Trockenrohdichte
1620 — 1980 3 .

Abweichung Mittelwert Bt kg/m® TPE KU ja
Wasseraufnahme (M-%) Keine Anforderung 11 M-% -
Anfangliche Wasseraufnahme - 3,8 kg / (m? * min) -

Frost-Tau-Wechselwiderstand

100 Frost-Tau-
Klasse F2 Wechsel ohne Veran- | keine Veranderung ja
derungen

Druckfestigkeit (nicht normiert)
Festigkeit Mittelwert > 16,0 N/mm? 17,0 N/mm? ja
kleinster Einzelwert (80 %) > 12,8 N/mm?® 13,9 N/mm? ja
Gehalt an aktiven Na* + K" <0,06 0,00 ja

|6slichen Salzen, 2+ .

Klasse S2 Mg =0,03 0,00 ja

8.2 Zusiétzliche Anforderung nach DIN 105-100 / Januar 2012

Anforderung Messwert Anforderung
M-% M-% erflllt
Gehalt an aktiven Na" + K" <0,02 0,00 ja
|éslichen Salzen, 2+ .
Klasse S3 Mg <0,01 0,00 ja
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Mit erfasste Ziegelsorten

Dieses Prifungszeugnis lautet Uber:

U - Ziegel EN 771-1

fur Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Abmessungen: 250 x 120 x 65 mm
Brutto-Trockenrohdichte: 1800 kg/m®
Druckfestigkeit (nicht normiert): > 16 N/mm?

Kurzbezeichnung entsprechend DIN 105-100 / Januar 2012:
Vormauer-Vollziegel, ungelocht, DIN V 20000-401

vMz 10 — 1,8 — 250 x 120 x 65 mm

Gehalt an aktiven I8slichen Salzen: Klasse

Werksbez.: "2.2.18 - Wasserstrichziegel rot bunt RF"

Mit diesem Zeugnis sind auch die Glteeigenschaften von Ziegeln der gleichen Produktions-
art und des gleichen Formates, aber anderer Oberflachenfarbe und -struktur nachgewiesen,
da Oberflachenfarben und -strukturen keinen Einfluss auf physikalische Messwerte haben.

Die Messwerte sind Ubertragbar auf:

17. Januar 2017

U - Ziegel EN 771-1

fur Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Abmessungen: 250 x 120 x 65 mm
Brutto-Trockenrohdichte: 1800 kg/m®
Druckfestigkeit (nicht normiert): > 16 N/mm?

Kurzbezeichnung entsprechend DIN 105-100 / Januar 2012:
Vormauer-Vollziegel, ungelocht, DIN V 20000-401

vMz 10 — 1,8 — 250 x 120 x 65 mm

Gehalt an aktiven I8slichen Salzen: Klasse

mit den Werksbezeichnungen:

- 2.2.07
- 2.2.08
- 2219
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Erstmalig anerkannt fiir die Giitesicherung der Erzeugnisse der Ziegelindustrie durch Erla® des Ministers fur Arbeit, Soziales
und Vertriebene des Landes Schleswig-Holstein vom 30.09.1954 (Amtsblatt Schl.-H. 1954 Nr. 43 S. 440).

KURZBERICHT Nr. 40 898 K vom 10. Januar 2017

Antragsteller:  Vesterled Teglvaerk A/S
Vandmgllevej 4, Nybgl

DK 6400 Sgnderborg Auftrags-Nr.: 806-3-2839
Inhalt des Typenprifung von U-Mauerziegeln Probenahme: Durch den Antragsteller
Antrages: nach DIN EN 771-1: 2011 + A1: 2015
Bezeichnung Rote U-Mauerziegel der Kategorie | Probeneingang:  21.10.2016

der Proben:  fijr Sichtmauerwerk in stark
angreifender Umgebung
Format: 250 x 120 x 65 mm

Deklaration: Klasse Entnahmeort: s

Brutto Rohdichteklasse: 1800 kg/m®

Mittlere Druckfestigkeit: >16 N/mm?  Werksbez.: ’,2i2b_18tV[\2/Ia;§serstrichziegel
(nicht normiert) rotbun

Weitere nach DIN V 20000-401 und

Kennzeich-  pIN 105-100:

g/ . WMz 10— 1,8 — 250 x 120 x 65 mm

Die Durchfiihrung der Prifungen erfolgte entsprechend DIN EN 771-1 bzw. DIN V 20000-401.
Die Einzelergebnisse sind aus dem vollstandigen Zeugnis Nr. 40 898 vom 10.01.2017 zu entnehmen.

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
Lange + + ja
Grenzabweichungsklasse T2 Breigtje + g nmqm " % mm }a
Mittelwert Hoéhe + 2mm +1mm ja
Lange - -- -
MaRspanne, Klasse NPD Breite -- -- -
Hohe -- - -
Trockenrohdichte
1620 — 1980 3 .

Abweichung Mittelwert Brutto | " y/m? 1789 kg/m ja
Wasseraufnahme (M-%) Keine Anforderung 11 M-% --
Anfangliche Wasseraufnahme - 3,8 kg / (m? * min) -

Frost-Tau-Wechselwiderstand

100 Frost-Tau-
Klasse F2 Wechsel ohne keine Veranderung ja
Veranderungen

Druckfestigkeit (nicht normiert)
Festigkeit Mittelwert > 16,0 N/mm? 17,0 N/mm? ja
kleinster Einzelwert (80 %) > 12,8 N/mm? 13,9 N/mm? ja
Gehalt an aktiven Na" + K" <0,06 0,00 ja

I6slichen Salzen, 2+ .

Klasse S2 Mg <0,03 0,00 ja
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Erganzende Anforderungen:

Klasse S3

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
Form und Ausbildung
Lochung: ungelocht
max. Einzel-Querschnitt (cm? - - .
Gesamt-Querschnitt (%) -- -- -
Lochweite (mm) -- -- --
Aussenwandung (mm) - -- -
Rohdichteklasse 1,8 1,61 — 1,80 kg/dm® 1,79 kg/dm® ja
Bruttorohdichte, kleinst.Einzelw. > 1,51 kg/dm® 1,75 kg/dm® ja
groRt. Einzelw. < 1,90 kg/dm® 1,83 kg/dm® ja
Nettorohdichte, Mittelwert - 1,86 kg/dm3 -
Steindruckfestigkeit
Mittelwert > 12,5 N/mm? 13,6 N/mm? ja
kleinster Einzelwert 2100 N/mm? 11,1 N/mm? ja
Gehalt an aktiven Na"+ K" <0,02 0,00 ja
|6slichen Salzen, Mg?‘* <001 0,00 ia

Die werkseigene Produktionskontrolle wurde durch das Zertifikat mit der Nr. 1073 — CPR — M 208

bestatigt.

Gesamtbewertung:

Die Anforderungen nach DIN EN 771-1 und DIN V 20000-401 sind erfillt.
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Erstmalig anerkannt fiir die Gitesicherung der Erzeugnisse der Ziegelindustrie durch Erlalt des Ministers fur Arbeit, Soziales
und Vertriebene des Landes Schleswig-Holstein vom 30.09.1954 (Amtsblatt Schl.-H. 1954 Nr. 43 S. 440).

KURZBERICHT Nr. 40898 K vom 10. Januar 2017

Antragsteller:  Vesterled Teglvaerk A/S
Vandmgllevej 4, Nybgl

DK 6400 Sgnderborg Auftrags-Nr.: 806-3-2839
Inhalt des Typenprifung von HD-Mauerziegeln Probenahme: Durch den Antragsteller
Antrages:  npach DIN EN 771-1/2011
Bezeichnung Rote HD-Mauerziegel der Kategorie | Probeneingang:  21.10.2016

der Proben:  fjr Sichtmauerwerk in stark
angreifender Umgebung
Format: 250 x 120 x 65 mm

Deklaration: Klasse Entnahmeort: —y

Brutto Rohdichteklasse: 1800 kg/m®

Mittlere Druckfestigkeit: =16 N/mm?  Werksbez.: ”thf8tV¥ﬁfserStri°hZiege'
(nicht normiert) roLbun

Weitere nach DIN V 20000-401 und

Kennzeich- DN 105-100:

g/ on: WMz 10— 1,8 — 250 x 120 x 65 mm

Die Durchfiihrung der Priifungen erfolgte entsprechend DIN EN 771-1 bzw. DIN V 20000-401.
Die Einzelergebnisse sind aus dem vollstéandigen Zeugnis Nr. 40 898 vom 10.01.2017 zu entnehmen.

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
. Lange + 4mm +2 mm ja
Grenzabwel_chungsklasse T2 Breitt + 3mm +% mim ja
Mittelwert Héhe + 2mm +1mm ja
Lange = -- --
MaRspanne, Klasse NPD Breite - - --
Hohe -- - -
Trockenrohdichte
1620 — 1980 3 ;

Abweichung Mittelwert Brutto kg/m® 1738 kg/m s
Wasseraufnahme (M-%) Keine Anforderung 11 M-% --
Anfangliche Wasseraufnahme -—- 3,8 kg / (m** min) -

Frost-Tau-Wechselwiderstand

100 Frost-Tau-
Klasse F2 Wechsel ohne keine Veranderung ja
Veranderungen

Druckfestigkeit (nicht normiert)
Festigkeit Mittelwert > 16,0 N/mm? 17,0 N/mm? ja
kleinster Einzelwert (80 %) > 12,8 N/mm? 13,9 N/mm? ja
Gehalt an aktiven Na* + K" <0,06 0,00 ja

|6slichen Salzen, 2+ .

Klasse S2 Mg =0,03 0,00 ja
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8.3 Einstufung nach DIN V 20000-401 - zusatzliche Anforderungen -

Eigenschaft Anforderung Messwert Anforderung erfullt
Form und Ausbildung
Lochung: ungelocht
max. Einzel-Querschnitt (cm? == - -
Gesamt-Querschnitt (%) -- -- -
Lochweite (mm) -- -~ --
Aussenwandung (mm) -- - --
Rohdichteklasse 1,8 1,61 — 1,80 kg/dm® 1,79 kg/dm® ja
Bruttorohdichte, kleinst. Einzelw. > 1,51 kg/dm® 1,75 kg/dm® ja
groit. Einzelw. < 1,90 kg/dm® 1,83 kg/dm® ja
Nettorohdichte, Mittelwert --- 1,86 kg/dm® --
Steindruckfestigkeit
Mittelwert > 12,5 N/mm? 13,6 N/mm? ja
kleinster Einzelwert 2100 N/mm? 111 N/mm? ja

9. Werkseigene Produktionskontrolle

Die werkseigene Produktionskontrolle wurde durch das Zertifikat
mit der Nr. 1073-CPR-M208 bestatigt.

10. Gesamtbewertung

Die Ziegel entsprechen in ihren gepriften Eigenschaften der Deklaration des Herstellers.

Bezeichnung:

U - Ziegel EN 771-1
Abmessungen:
Brutto-Trockenrohdichte:

Druckfestigkeit (nicht normiert):

250 x 120 x 65 mm

1800 kg/m°

> 16 N/mm?

Kurzbezeichnung entsprechend DIN 105-100 / Januar 2012:

Vormauer-Vollziegel, ungelocht, DIN V 20000-401
vMz 10 — 1,8 — 250 x 120 x 65 mm

Gehalt an aktiven l&slichen Salzen: Klasse

Der Leiter des Laboratoriums

(i. V. Dipl.-Geol. H. Kreth)
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Der Sachbearbeiter
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(i. A. W. Fischer, Bautechniker)




